
sprievodca pre užívateľov 

somZ

hodnota bez tolerancie



cca 2 m2 0 - 2,5 mm
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0200 KVK Sanačný štuk

Použitie:
Suchá maltová zmes 0200 je sanačný štuk. Je určený ako posledná vrstva 
sanačného systému, teda na sanačnú omietku 0210, 0230 alebo 0240.

Príprava podkladu:
Podklad sa ľahko zdrsní.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke. 

Spracovanie malty:
Sanačný štuk sa nanáša vo vrstve cca 2 mm a po zavädnutí sa zatočí 
hladítkom. Po 14 dňoch je možné prípadne natierať difúzne otvorenou 
fasádnou farbou podľa odporúčania výrobcov farieb. Farba musí byť vysoko 
paropriepustná.

cca 17 m2 0 - 0,6 mm 2 mm

8 l
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0210 KVK Sanačná omietka

Použitie:
Suchá maltová zmes 0210 je vápennocementová sanačná omietka určená 
pre mokré a zasolené múry. Je vysoko priedušná, pórovitá a s vodoodpudivou 
úpravou. Je vyľahčená, má teda dodatočné tepelno izolačné vlastnosti. Je 
difúzne otvorená a zodpovedá požiadavkám WTA na základnú sanačnú 
omietku. Vhodnú skladbu sanačného systému konzultujte so sanačným 
technikom KVK.

Príprava podkladu:
Pôvodná omietka sa odstraňuje do výšky cca 80 – 100 cm nad viditeľnú 
hranicu vlhkosti, škáry sa vyškriabu do hĺbky 1 – 2 cm a múr sa dôkladne očistí 
od prachu a zvyškov omietky. Ako podklad sa aplikuje 0220 sanačný postrek, 
následne 0230 sanačná omietka vyľahčená podľa zloženia systému.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke. Po rozmiešaní 
sa nechá malta 2 min. odstáť a potom sa opäť dôkladne premieša.

Spracovanie malty:
Malta sa aplikuje na prvú vrstvu sanačného systému. Nanáša sa v min. hrúbke 
20 mm. V prípade aplikácie vo dvoch vrstvách sa odporúča predchádzajúcu 
vrstvu zdrsniť vo vodorovnom smere. Plocha sa nehladí, len sa strhne latou. 
Konečná úprava musí zachovať difúznu otvorenosť, preto sa nesmie „filcovať“, 
ale treba použiť 0200 sanačný štuk. Konzultujte so sanačným technikom KVK.	
		

cca 2m2 0 - 2,5 mm min. 20 mm

8l
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0220 KVK Sanačný postrek

Použitie:
Suchá maltová zmes 0220 je určená ako podkladový postrek na múry pred 
použitím sanačných omietok. Zmes zaisťuje dokonalú prídržnosť sanačných 
omietok 0230 a 0210 na sanovanom múre.

Príprava podkladu:
Pôvodná omietka sa odstraňuje do výšky 80 – 100 cm nad viditeľnú hranicu 
vlhkosti, škáry sa vyškriabu do hĺbky 1 - 2 cm a múry sa dôkladne očistia od 
prachu a zvyškov omietky.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke.

Spracovanie malty:
Malta sa aplikuje krížovým spôsobom (najlepšie omietacím mlynčekom) tak, 
aby bolo pokryté cca 50% plochy múra. Nechá sa podľa podmienok minimálne 
jeden deň zavädnúť a až potom sa nanáša sanačná omietka 0230 alebo 0210. 
Konzultujte so sanačným technikom KVK.

cca 16 m2 0 - 2,5 mm 0 - 2,5 mm

8 l
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0230 KVK Sanačná omietka vyľahčená

Použitie:
Suchá maltová zmes 0230 je určená ako základná sanačná omietka. Je 
vyľahčená, má teda dodatočné tepelno izolačné vlastnosti. Je difúzne otvorená 
a zodpovedá požiadavkám WTA na základnú sanačnú omietku. Vhodnú 
skladbu sanačného systému konzultujte so sanačným technikom KVK.

Príprava podkladu:
Pôvodná omietka poškodená vlhkosťou a výkvetmi solí sa odstraňuje do 
výšky cca 80 – 100 cm nad viditeľnú hranicu vlhkosti, škáry sa vyškriabu do 
hĺbky 1 – 2 cm, podklad sa dôkladne očistí od prachu a zvyškov omietky. Ako 
podklad sa aplikuje postrek 0220.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke. Po rozmiešaní 
sa malta nechá 2 min. odstáť a potom sa opäť dôkladne premieša.

Spracovanie malty:
Malta sa nanesie na murivo ošetrené postrekom 0220. Nanáša sa v min. 
vrstve cca 20 mm. Pokiaľ sa malta nanáša vo viacerých vrstvách odporúča sa 
predchádzajúcu vrstvu zdrsniť vo vodorovnom smere. Plocha sa len strhne 
latou, nevyhladzuje sa. Konečná úprava musí zachovať difúznu otvorenosť. 
Konzultujte so sanačným technikom KVK.

cca 1,9 m2 0 - 2,5 mm min. 20 mm

8 l
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0240 KVK Sanačná omietka soklová

Použitie:
Suchá maltová zmes 0240 je určená ako základná sanačná omietka na veľmi 
mokré a presolené murivo i na sokle. Zmes je určená pre ručné spracovanie. 
Je vyľahčená, má teda dodatočné tepelno izolačné vlastnosti. Je difúzne 
otvorená a zodpovedá požiadavkám WTA na základnú sanačnú omietku.

Príprava podkladu:
Pôvodná omietka poškodená vlhkosťou a výkvetmi solí sa odstraňuje do výšky 
cca 80 – 100 cm nad viditeľnú hranicu vlhkosti, škáry sa vyškriabu do hĺbky 
1 – 2 cm, podklad sa dôkladne očistí od prachu a zvyškov omietky. Omietka 
0240 sa aplikuje priamo na mokrý múr bez postreku 0220. 

Rozmiešanie zmesi:	  
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke. Po rozmiešaní 
sa zmes nechá 2 min. postáť a potom sa opäť dôkladne premieša.

Spracovanie malty:
Malta sa nanesie na múr priamo bez postreku. Nanáša sa murárskou lyžicou 
v min. hrúbke cca 20 mm a nechá sa zavädnúť. Konečnú vrstvu uhladíme 
alebo nanesieme sanačný štuk 0200.

cca 0,9 m2 0 - 1,25 mm 20 mm

5 l
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0280 KVK Adhézny mostík

Použitie:
Antikorózna ochrana oceľovej výstuže v železobetóne. Spojovací mostík pre 
nanášanie reprofilačnej malty Duosan B2 alebo Duosan B1.

Príprava podkladu:
Podklad je nutné dôkladne očistiť, zbaviť všetkého mechanicky nesúdržného 
materiálu (korózne miesta, všetky nečistoty, staré nátery, prach apod.). 
K tomu je možné použiť odpovedajúce mechanické postupy v kombinácii 
s vysokotlakovým vodným lúčom, ktorý svojou selektívnou činnosťou spoľahlivo 
oddelí nesúdržné častice a spoľahlivo odstraňuje všetok veľmi jemný prach. 
Oceľové konštrukcie je nutné očistiť od hrdze. Malé plochy oceľovou kefou, veľké 
plochy tlakovou vodou s pieskom.

Rozmiešanie zmesi:	
Adhézny mostík rozmiešame s vodou do potrebnej hmoty, podľa použitia 
podkladu. Po 2 minútach zrenia sa opäť premieša a môže aplikovať.

Spracovanie malty:
Nanáša sa pomocou valčeka alebo štetca, na veľké oceľové plochy nerezovým 
hladítkom. Adhézny mostík musí byť aplikovaný u oceľovej výstuže v tenkej 
vrstve štetcom tak, aby sme vytvorili súvislý povlak. Po zaschnutí prvej vrstvy 
je možné nanášať druhú vrstvu. Odporúča sa premiešať náter pri dlhšej 
dobe spracovania, závisí na hustote náteru, čím je náter redší, tým častejšie 
premiešavame, aby nedochádzalo k usadzovaniu plniva. Doba schnutia 
obidvoch vrstiev je minimálne 12 hodín pri normálnych teplotných podmienkach 
20 °C a 65% vlhkosti. Druhú vrstvu je možné použiť aj ako adhézny mostík 
a naniesť na opravované miesto ešte za vlhka reprofilačnú maltu.

cca 1,95 m2 0 - 0,6 mm

betón - náter: 	 2 l
oceľ - náter: 	 2 l
oceľ (plech) - stierka:	 1,5 l

Sanačné omietky
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0292 KVK Duosan B1

Použitie:
Jemná cementová malta pre sanačné opravy betónových konštrukcií. Je 
vhodná ako reprofilačná malta do systému sanácie balkónov, lodžií, schodov, 
mostov, nosníkov, doplnenie krycej vrstvy výstuže o hrúbke väčšej ako 10 mm. 
Vhodná pre ručné spracovanie. Mrazuvzdorná malta odolná proti pôsobeniu 
vody a chemických rozmrazovacích látok.

Príprava podkladu:
Podklad musí byť zbavený poškodeného betónu, nečistoty, hrdze na výstuži, 
mastnoty a asfaltu. Povrch je nutné očistiť od substancií, ktoré znižujú 
priľnavosť (prach, voda). Odtrhová skúška podkladu by mala vykazovať 
hodnotu min.1,5 MPa. Pred nanesením adhézneho mostíka 0280 K je nutné 
znížiť nasiakavosť namáčaním podkladu. Adhézny mostík 0280 K sa nanáša 
štetcom do vlhkého betónu, to zabezpečuje súdržnosť medzi betónom 
a novou sanačnou vrstvou.

Rozmiešanie zmesi:	  
Zmieša sa s vodou v pomere uvedenom v tabuľke, najlepšie pomocou 
miešacieho zariadenia. Zmes sa nechá 5 minút postáť a opäť sa premieša.

Spracovanie malty:
Do ošetreného miesta sa nanáša čerstvá malta. U zvislých dutín, hĺbky 
väčšej než 30 mm, je nutné pracovať vo viacerých vrstvách (malta sa utlačí 
a následne zatrie). V jednom kroku sa aplikuje max. 10 min. Nanesenú vrstvu 
chrániť pred rýchlym vysychaním a klimatickými vplyvmi (dážď, slnko) zakrytím 
fóliou alebo jutou.

cca 16,5 m2 0 - 0,6 mm 1 vrstva - 10 mm

3,0 - 3,5 l

Sanačné omietky
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0293 KVK Duosan B2

Použitie:
Hrubá cementová malta pre sanačné opravy betónových konštrukcií. Vhodná 
ako reprofilačná malta do systému sanácie balkónov, lodžií, schodov, mostov, 
nosníkov, doplnenie krycej vrstvy výstuže o hrúbke väčšej ako 10 mm. Vhodná 
pre ručné spracovanie. Mrazuvzdorná malta odolná proti pôsobeniu vody 
a chemických rozmrazovacích látok.

Príprava podkladu:
Podklad musí byť zbavený poškodeného betónu, nečistoty, hrdze na výstuži, 
mastnoty a asfaltu. Povrch je nutné očistiť od substancií, ktoré znižujú 
priľnavosť (prach a voda). Odtrhová skúška podkladu by mala vykazovať 
hodnotu min. 1,5 MPa. Pred nanesením adhézneho mostíka 0280 K je nutné 
znížiť nasiakavosť namáčaním podkladu. Adhézny mostík 0280 K sa nanáša 
štetcom do vlhkého betónu, kde zabezpečuje súdržnosť medzi podkladovým 
betónom a novou sanačnou vrstvou.

Rozmiešanie zmesi:	  
Zmieša sa s vodou v pomere uvedenom v tabuľke, najlepšie pomocou 
miešacieho zariadenia. Zmes sa nechá 5 minút postáť a opäť sa premieša.

Spracovanie malty:
Do ošetreného miesta sa vnáša čerstvá malta. U zvislých dutín, hĺbky väčšej 
než 30 mm je nutné pracovať vo viacerých vrstvách (malta sa utlačí a následne 
zatrie). V jednom kroku sa aplikuje max. 10 mm. Nanesenú vrstvu chrániť pred 
rýchlym vysychaním a klimatickými vplyvmi (dážď, slnko) zakrytím fóliou alebo 
jutou.

cca 12,5 m2 0 - 2,5 mm 1 vrstva - 10 mm

3,0 - 3,5 l

Sanačné omietky
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0310 KVK Štuk vonkajší jemný

Použitie:
Suchá maltová zmes 0310 je určená na ručnú aplikáciu vnútorných 
a vonkajších omietok do hrúbky 2 mm. 

Príprava podkladu:
Podklad musí byť nosný, suchý, bez prachu, voľných kúskov a výkvetov, 
nezmrznutý a nesmie byť vodoodpudivý. Pred nanesením omietky 0310 je 
vhodné zdrsniť spodnú zavädnutú jadrovú omietku mriežkovou škrabkou. Pri 
rekonštrukcii podklad napenetrovať.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke.

Spracovanie malty:
Vápennocementový štuk sa nanesie v slabej vrstve na podklad a po zavädnutí 
sa zatočí filcovým alebo penovým hladítkom.

cca 10 (16) m2

K	 0 - 0,6 mm
V	 0 - 0,5 mm 2 mm

5,6 (9) l

Štuky
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0330 KVK	 Jednovrstvová štuková omietka 
	 strojná a ručná

Použitie:
Suchá maltová zmes 0330 je určená k strojovému a ručnému použitiu na 
vonkajšie a vnútorné omietky o hrúbke cca 5 -10 mm. Obzvlášť vhodná je na 
pórobetón a povrchovú úpravu monolitických betónových konštrukcií. Hotová 
jednovrstvová omietka je po zatočení plsťovým hladítkom alebo penovým 
hladítkom vhodným podkladom napr. pre maltu, tapety alebo vonkajší 
dekoratívny náter.

Príprava podkladu:
Podklad musí byť nosný, suchý, bez prachu, voľných kúskov a výkvetov, 
nezmrznutý a nesmie byť vodoodpudivý. Podklad musí byť maximálne rovný 
a škáry medzi stavebnými dielmi musia byť vyplnené. Pred omietnutím slabých 
vrstiev cca 5 mm je nutné podklad navlhčiť. V prípade omietania múra je nutné 
urobiť nanášanie malty v dvoch krokoch. Najskôr urobiť predbežný postrek 
(vyplniť škáry, zjednotiť podklad) a po zaschnutí naniesť základnú vrstvu. Silné 
alebo rozdielne nasiakavé poklady je nutné upraviť cementovým postrekom 
0570.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke.

Spracovanie malty:
Malta sa nanáša strojovo na podklad o hrúbke cca 5 – 10 mm, urovná sa 
latou a po zavädnutí sa zatočí (vhodné je penové hladítko). Aplikácia malty na 
pórobetónové múry sa robí vo dvoch krokoch. Malta sa na podklad naťahuje 
ručne. V prvom kroku sa naťahuje vrstva cca 5 – 7 mm, v druhom kroku cca 2 
mm. Pri prvom kroku sa dá použiť sklotextilná mriežka, ktorá sa zapracuje do 
omietky. Rohy okien, dverí a vonkajšie rohy múra je treba spevniť sklotextilnou 
mriežkou. Po zavädnutí sa zatočí (vhodné je penové hladítko).

cca 6 m2 0 - 0,5 mm 5 mm

10 l

Štuky
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0340 KVK Štuk vnútorný jemný

Použitie:
Suchá maltová zmes 0340 je určená na ručnú aplikáciu vnútorných omietok 
v hrúbke cca do 2 mm.

Príprava podkladu:
Podklad musí byť nosný, suchý, zbavený prachu, bez voľných kúskov 
a výkvetov, nezmrznutý a nesmie byť vodoodpudivý. Pred nanesením omietky 
0340 je vhodné zdrsniť spodnú zavädnutú jadrovú omietku. Pri rekonštrukcii 
podklad napenetrovať.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke.

Spracovanie malty:
Vápenný štuk sa nanesie v tenkej vrstve na podklad a po zavädnutí sa zatočí 
plsteným alebo penovým hladítkom.

cca 14,2 (1,7) m2 2 mm

12 (1,5) l

V 0 - 0,5 mm

Štuky
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0350 KVK Štuk s bielym cementom jemný

Použitie:
Suchá maltová zmes 0350 s bielym cementom je určená k ručnej aplikácii na 
vnútorné aj vonkajšie omietky v hrúbke do 2 mm, je vodoodpudivá poskytuje 
ochranu proti dažďu.

Príprava podkladu:
Podklad musí byť dostatočne zatvrdnutý, nosný, suchý, bez prachu, voľných 
kúskov a výkvetov, nezmrznutý a nesmie byť vodoodpudivý. Pred nanesením 
omietky 0350 je vhodné zdrsniť spodnú zavädnutú jadrovú omietku 
a dostatočne navlhčiť. Pri rekonštrukcii podklad napenetrovať. 

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke.

Spracovanie malty:
Vápennocementový štuk sa nanesie v tenkej vrstve na podklad a po zavädnutí 
sa zatočí plsteným alebo penovým hladítkom. 

cca 13,4 m2 0 - 0,5 mm 2 mm

10 l

Štuky
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0370 KVK Štuk vnútorný jemný

Použitie:
Suchá maltová zmes 0370 je určená k ručnej aplikácii na vnútorné štukové 
omietky v hrúbke cca 2 mm.

Príprava podkladu:
Podklad musí byť nosný, suchý, bez prachu, voľných kúskov a výkvetov, 
nezmrznutý a nesmie byť vodoodpudivý. Pred nanesením omietky 0370 je 
vhodné zdrsniť spodnú zavädnutú jadrovú omietku. Pri rekonštrukcii podklad 
napenetrovať.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke.

Spracovanie malty:
Vápenný štuk sa nanesie v tenkej vrstve na podklad a po zavädnutí sa zatočí 
plsteným alebo penovým hladítkom.

cca 8,9 m2 2 mm

7,5 l

K 0 - 0,6 mm

Štuky
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0420 KVK Betónový poter 20 MPa

Použitie:
Suchá zmes 0420 je určená predovšetkým pre betónové potery pripojené na 
vnútorné podlahové konštrukcie v hrúbke cca 30 – 60 mm. Zmes 0420 je tiež 
použiteľná pre murovanie všetkých druhov múrov, u ktorých je požadovaná 
pevnosť v tlaku 20 MPa aj ako zálievka do vencov.

Príprava podkladu:
Podklad musí byť nosný, bez prachu, voľných kúskov a nezmrznutý. Podklad je 
nutné pred nanesením čerstvej zmesi zdrsniť, odmastiť a navlhčiť.
Vhodné je urobiť penetráciu.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke.

cca 0,43 m2 0 - 4 mm 50 mm

5,5 lcca 10,8 m2

Potery
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0421 KVK Betónový poter 20 MPa strojný

Použitie:
Suchá zmes 0421 je určená predovšetkým pre betónové potery zhotovené 
strojne, pripojené aj plávajúce na vnútorných podlahových konštrukciách 
v hrúbke cca 30 – 60 mm. 

Príprava podkladu:
Podklad musí byť nosný, bez prachu, voľných kúskov, nezmrznutý a nesmie 
byť vodoodpudivý. Podklad je nutné pred nanesením čerstvej zmesi zdrsniť, 
odmastiť a navlhčiť. Vhodné je urobiť penetráciu.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke.

Spracovanie poteru:	
Po vyliatí pripravenej zmesi na určené miesto sa poter zhutní a urovná latou.

0 - 4 mm 50 mm

cca 11,2 m2

0,1 l/kg

Potery
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0425 KVK Betónový poter 25 MPa

Použitie:
Suchá zmes 0425 je určená predovšetkým na aplikáciu betónových poterov 
(pripojených aj plávajúcich) na vnútorných aj vonkajších podlahových 
konštrukciách o hrúbke od 30 – 60 mm. Zmes 0425 je tiež použiteľná pre 
murovanie všetkých druhov múrov, vrátane bielych (vápennopieskových) tehál, 
pri ktorých je požadovaná pevnosť v tlaku 25 MPa.

Príprava podkladu:
Podklad musí byť nosný, bez prachu, voľných kúskov, nezmrznutý. Podklad 
je nutné pred nanesením čerstvej zmesi zdrsniť a navlhčiť. Vhodné je urobiť 
penetráciu.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke na homogennú 
hmotu (nesmú sa vytvoriť hrudky).

cca 0,35 m2 0 - 1,25 mm 40 mm

4 lcca 14 m2

Potery
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0430 KVK Betónový poter 30 MPa 

Použitie:
Suchá zmes 0430 je určená predovšetkým pre aplikáciu betónových poterov 
(pripojených aj plávajúcich) na vnútorných a vonkajších podlahových 
konštrukciách o hrúbke cca 30 – 60 mm. Zmes je tiež vhodná pre výrobu 
betónových dielov (prekladov, dlažby) a pre podlahy v pivniciach, garážach 
a dielňach. Zmes 0430 je tiež použiteľná pre murovanie všetkých druhov 
múrov, pri ktorých je požadovaná pevnosť v tlaku 30 MPa, aj ako zálievka do 
vencov.

Príprava podkladu:
Podklad musí byť nosný, bez prachu, voľných kúskov a nezmrznutý. Podklad 
je nutné pred nanesením čerstvej zmesi zdrsniť a navlhčiť. Vhodné je urobiť 
penetráciu.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa zmieša v pomere uvedenom v tabuľke.

cca 0,41 m2 0 - 4 mm 50 mm

4,8 lcca 10,4 m2

Potery

19



0450 KVK Polymércementová stierka

Použitie:
Polymércementová stierka je určená na korekciu múrov a stropov z betónu, 
úplne zaškárovaného múra z betónových tvárnic, cementových omietok, 
k sanácii betónových plôch, k opravám podlahových plôch, odlomených 
rohov, hrán, ako vyrovnávacia vrstva vyšliapaných betónových schodov. 
Je rýchlotuhnúca. Maximálna hrúbka jednej vrstvy je do 20 mm v jednom 
pracovnom kroku. Je určená pre ručné spracovanie.

Príprava podkladu:
Podklad musí byť pevný, nosný, zbavený prachu. Pokaľ je podklad mastný, je 
nutné ho odmastiť. Pred nanesením podklad navlhčiť vodou a vodu nechať 
vsakovať tak, aby povrch bol matný.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá maltová zmes sa s vodou zmieša v pomere uvedenom v tabuľke. Pre 
ručné rozmiešanie je vhodné použiť miešačku so 600 otáčkami za min. so 
skrutkovitým alebo dvojkotúčovým miešadlom. Po 2,5 minútach miešania sa 
malta nechá 2 minúty postáť, opäť sa 2 minúty premieša a môže sa aplikovať.

Ošetrenie zmesi:	
Upravené plochy chrániť pred predčasným vysušením slnkom a vetrom. 
Dilatačné škáry nesmú byť stierkou zaplnené ani zakryté. Stvrdnutú maltu už 
neriediť vodou ani nerozmiešavať s čerstvým materiálom.

cca 1,4 m2 0 - 0,6 mm 10  mm

4,5 - 5,5 l

Potery
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0494 KVK Samonivelizačná stierka

Použitie:
Cementová samonivelizačná stierková zmes 0494 je určená ako vyrovnávacia 
hmota pre zhotovenie vnútorných pochôdznych poterov s následnou 
povrchovou úpravou na pevné podklady ako napr. betón alebo mazanina. 
Nanáša sa v hrúbke cca 3 – 10 mm v jednom kroku. Spracovanie suchej 
zmesi je možné robiť ručne alebo strojovo. Je pochôdzna po 24 hodinách. 
Nie je mrazuvzdorná a oteruvzdorná. Táto stierka nie je vhodná na podlahové 
vykurovanie, na drevené, kovové a plastové podklady.

Príprava podkladu:
Viď. Technologický predpis

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa zmieša v pomere uvedenom v tabuľke. Pre ručné rozmiešanie 
zmesi je vhodné použiť miešačku s nádstavcom (miešadlom). Po 2,5 minútach 
miešania sa zmes nechá 2 minúty stáť, opäť sa 2 minúty mieša a ihneď sa 
môže aplikovať. Strojové premiešanie sa urobí omietacím zariadením M3 (f. 
KVK). Zmes sa rozlieva na podklad. Vždy rozmiešame obsah celého vreca. Pri 
aplikácii robíme kontrolu rozliatia. 

Spracovanie stierky:	
Viď. Technologický predpis

cca 1,31 m2 0 - 0,6 mm 10 mm

5 - 5,5 l

Potery
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0495 KVK Samonivelizačná stierka rýchlotuhnúca

Použitie:
Cementová samonivelizačná stierková zmes 0495 je určená ako vyrovnávacia 
hmota pre zhotovenie vnútorných pochôdznych poterov s následnou 
povrchovou úpravou na pevné podklady ako napr. betón alebo mazanina. 
Nanáša sa v hrúbke cca 3 – 10 mm v jednom pracovnom kroku. Spracovanie 
suchej zmesi je možné robiť ručne alebo strojovo. Je pochôdzna po 12 
hodinách. Nie je mrazuvzdorná a oteruvzdorná. Táto stierka nie je vhodná na 
podlahové vykurovanie, na drevené, kovové a plastové podklady.

Príprava podkladu:
Viď. Technologický predpis

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa s vodou zmieša v pomere uvedenom v tabuľke. Pre ručné 
rozmiešanie zmesi je vhodné použiť vŕtačku. Po 2,5 minútach miešania sa 
malta nechá 2 min. stáť, opäť sa 2 min. premieša a môže sa aplikovať. Strojové 
premiešanie sa urobí omietacím zariadením M3 (f. KVK). Stierka sa rozlieva na 
podklad. Vždy rozmiešame obsah celého vreca. Pri aplikácii robíme kontrolu 
rozliatia. 

Spracovanie stierky:	
Viď. Technologický predpis

cca 1,31 m2 0 - 0,6 mm 10 mm

5 - 5,5 l

Potery
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0497 KVK Samonivelizačná stierka flexibilná

Použitie:
Cementová samonivelizačná stierková zmes 0497 je určená ako flexibilná 
vyrovnávacia hmota pre zhotovenie vnútorných pochôdznych poterov (podláh 
s podlahovým vykurovaním) s následnou povrchovou úpravou na pevné pod-
klady ako je napr. betón alebo mazanina. Nanáša sa v hrúbke cca 1 – 15 mm 
v jednom pracovnom kroku. Spracovanie suchej zmesi sa robí ručne alebo 
strojovo. Je pochôdzna po 12 hodinách. 

Príprava podkladu:
Viď. Technologický predpis

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá maltová zmes sa zmieša v pomere uvedenom v tabuľke. Pre ručné 
rozmiešanie zmesi je vhodné použiť vŕtačku s nádstavcom. Po 2,5 min. sa 
malta nechá 2 min. stáť, opäť sa 2 min. premieša a hneď sa môže rozlievať. 
Strojové premiešanie sa urobí omietacím zariadením M3 (f. KVK). Stierka sa 
priamo rozlieva na podklad. Vždy spracujeme obsah celého vreca. Pri aplikácii 
robíme kontrolu rozliatia. 

Spracovanie stierky:	
Viď. Technologický predpis

cca 1,19 m2 0 - 1 mm 15 mm

cca 5 l

Potery
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TECHNOLOGICKÝ PREDPIS
Pokladanie cementových samonivelizačných stierok

1. Použitie
Samonivelizačná stierka na vyrovnanie vnútorných povrchov, betónov 
a poterov. Vyrovnávacia hmota odstraňuje nerovnosti a upravuje rovinu a výšku 
podlahy v suchom prostredí, nie je mrazuvzdorná a oteruvzdorná. Odporúčaná 
hrúbka nanášanej vrstvy pre ručné aj strojové zhotovenie je 3 – 10 mm. Táto 
stierka nie je vhodná na podlahové vykurovanie, drevené, kovové a plastové 
podklady.

2. Príprava podkladu
Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť nosný, suchý, 
pevný, (pevnosť v tlaku min. 20 MPa), zbavený prachu, náterov, zvyškov 
odformovacích prostriedkov, výkvetov a nesmie byť vodoodpudivý a zmrznutý. 
Musí byť dostatočne drsný a rovnomerne nasiakavý. Pre zaistenie kvality 
podkladu je vhodné urobiť sondu dokazujúcu dobrú súdržnosť, a to do hĺbky 
min. 20 mm. Väčšie medzery a škáry najskôr vyrovnajte. Podklad je nutné 
opatriť vhodným penetračným náterom vo dvoch vrstvách v min. dvoch 
náteroch.

3. Škáry	
Konštrukčné škáry 
Škáry prebiehajúce stavebnou konštrukciou sa bezpodmienečne urobia aj vo 
vrstve stierky, a to na rovnakých miestach a v rovnakých šírkach. 

Okrajové škáry
Urobia sa po obvode medzi stierkou a priľahlými stavebnými prvkami ( u stien 
po obvode všetkých konštrukcií prestupujúcich stierkou) obvykle pomocou 
pružnej okrajovej pásky s najmenšou hrúbkou 4 mm.

Pohybové škáry
Urobia sa na celú výšku prierezu stierky vo dverových priestupoch 
a u miestností nepravidelného pôdorysu pomocou špeciálnych profilov 
a pružného materiálu o najmenšej hrúbke cca 10 mm a stlačiteľnosti min. 5 
mm prilepených k podkladu v celej ploche tak, aby sa nebránilo zatekaniu 
mokrej zmesi do škáry. Aby sa zaistila rovnaká úroveň hladiny stierok v jednej 
miestnosti oddelených pohybovou škárou, je možné v deliacom profile vyrezať 
otvory pre zjednotenie hladín. Podmienkou tejto úpravy je liatie celej miestnosti 
naraz. Po zatuhnutí je nutné takto vytvorené mostíky preškriabať, aby sa 

Potery
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TECHNOLOGICKÝ PREDPIS
Pokladanie cementových samonivelizačných stierok

jednotlivé dosky oddelili. Pri predpokladanom alebo nerovnomernom oslnení 
podlahy (veľké okná alebo presklené steny) sa odporúča týmito škárami 
rozdeliť každú plochu o dĺžke väčšej než 15 m. pohybové škáry sa prispôsobia 
geometrii miestnosti a rozmerom podlahoviny.

Zmršťovacie škáry
Robia sa v časti hrúbky stierky predurčujúcu polohu nepravidelných 
zmršťovacích trhlín alebo dĺžkových zmien spôsobených zmršťovaním. Robia 
sa v hornej časti prierezu zhruba do 1/3 – 1 hrúbky čerstvej stierky. Málo 
hlboká škára môže spôsobiť vytvorenie divokých trhlín. Pri voľbe polohy škáry 
je potrebné rešpektovať veľkosť a dispozíciu objektu ( stĺpy, piliere, komíny ...) 
a zároveň aj konštrukčné dilatácie objektu. Zmršťovacie škáry sa majú vytvárať 
tak, aby vzniknuté polia neboli väčšie než 15 m2. Okrem toho sa tieto škáry 
vytvárajú pri uskakujúcich alebo zužujúcich sa plochách, stĺpoch uprostred 
apod.

4. Spracovanie
Ručná aplikácia
 Pre použitie strojného zariadenia je treba: 
• Prípojka - 3 x 400 V
• Zásuvky podľa typu strojného zariadenia - M3, DUOMIX 25 AC
• Prierez prívodného vodiča - Cu 2,5 m2 x 5
• Tlak vody - min. 0,3 MPa (min. 3 bary)
• Prípojka vody - 3/4
Ostatné kroky sú po rozliatí zhodné s ručnou aplikáciou.

5. Ošetrenie
Hlavné zásady:
• Prvé tri dni po zhotovení cementovej stierky je potrebné ju chrániť pred 

prievanom, slnečným žiarením a rýchlym vysychaním ( v prípade 0495 rosiť 
vodou).

• Od 4. dňa je potrebné začať miestnosti a priestory s cementovou stierkou 
vetrať aspoň 5 krát denne s nárazovým intenzívnym vetraním vždy najmenej 
po dobu 10 minút.

• Len sklopenie okenného alebo dverného krídla je pre odvádzanie vlhkosti 
nedostatočné.

• Nutné chrániť stierku pred zrážkovou vodou.

Potery
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TECHNOLOGICKÝ PREDPIS
Pokladanie cementových samonivelizačných stierok

• V zime je možné použiť vhodné priestorové vykurovacie agregáty.
• V závislosti pre docielenie kvality povrchu stierky môže vzniknúť potreba 

pred položením nášlapnej vrstvy povrch stierky zbrúsiť. Zbrúsený prach 
a prípadne iné nečistoty sa pred kladením nástupnej vrstvy odsajú 
priemyselným vysávačom z povrchu stierky.

6. Podmienky pre aplikáciu nástupných vrstiev
Zvyšková vlhkosť
Cementová samonivelizačná stierka smie pred nanesením ostatných 
podlahových vrstiev obsahovať zvyškovú vlhkosť podľa uvedenej tabuľky:

Podlahovina
Prípustná zvyšková vlhkosť (CM metóda)

Bez podlahového kúrenia 

Pružná (PVC, linoleum, kaučuk) 2,5 %

Koberec zle paropriepustný 2,5 %

Koberec dobre paropriepustný 3,0 %

Parkety, laminát 1,8 %

Dlažba do hrubého lôžka 3,0 %

Dlažba do tenkovrstvového lôžka 2,5 %

Potery
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0600 KVK Jadrová omietka

Použitie:
Suchá omietková zmes 0600 je určená pre dvojvrstvové omietky, vnútorné aj 
vonkajšie o hrúbke cca 10 – 25 mm. Je vhodná len pre ručné spracovanie. 
Omietka je vhodným podkladom pod jemnú štukovú omietku (vhodné sú 0310, 
0340, 0350, 0370) zo sortimentu KVK.

Príprava podkladu:
Podklad musí byť nosný, zbavený prachu, voľných kúskov a výkvetov, 
nezmrznutý a nesmie byť vodoodpudivý. Podklad musí byť maximálne rovný 
a škáry medzi stavebnými dielcami musia byť vyplnené. Pred nanesením 
omietky 0600 je vhodné na všetky druhy podkladov urobiť podkladový 
postrek riedkou maltou alebo cementovou maltou. 

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke. 

Spracovanie omietky:
Omietka sa nanesie na podklad ručne a urovná sa latou. Po zavädnutí sa 
povrch zatočí.

cca 1,4 (2,2) m2 10 mm

4 (6,5) lcca 56 m2

K	 0 - 2,5 mm
V	 0 - 1,6 mm

Omietky
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0610 KVK Jadrová omietka strojná

Použitie:
Suchá omietková zmes 0610 je určená pre strojné spracovanie vonkajších aj 
vnútorných omietok o hrúbke cca 10 – 25 mm. Hotová omietka je po zatočení 
plsteným hladítkom vhodným podkladom napr. pre štuky (vhodné sú 0310, 
0340, 0350 a 0370), šľachtené omietky, fasádne nátery a nástreky. Táto omietka 
je tiež vhodná ako jednovrstvová omietka do horších priestorov (pivnice, 
garáže apod.) o hrúbke cca 10 – 15 mm.

Príprava podkladu:
Podklad musí byť nosný, bez prachu, voľných kúskov a výkvetov, nezmrznutý 
a nesmie byť vodoodpudivý. Podklad musí byť maximálne rovný a škáry medzi 
stavebnými dielcami musia byť vyplnené. Pri aplikácii omietky na málo savé 
podklady (napr. betón), je nutné urobiť najskôr plne kryjúci postrek zmesi. Pri 
aplikácii na veľmi savé podklady je nutné ich navlhčiť. Hladké betónové plochy 
upraviť kotviacim náterom 0570.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke.

Spracovanie omietky:
Omietka sa nanáša strojovo na podklad v hrúbke cca 10 – 25 mm, urovná sa 
latou a po zavädnutí sa zatočí.

cca 2,85 m2

7,5 lcca 72 m2

10 mm
K	 0 - 1,25 mm
V	 0 - 1,6 mm

Omietky
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0620 KVK Jednovrstvová omietka

Použitie:
Suchá omietková zmes 0620 je určená pre jednovrstvové vnútorné a vonkajšie 
omietky o hrúbke cca 5 – 15 mm. Je vhodná pre ručné spracovanie. Hotová 
jednovrstvová omietka môže slúžiť ako vhodný podklad pre maľbu, fasádne 
nátery, nástreky a šľachtené omietky. 

Príprava podkladu:
Podklad musí byť nosný, bez prachu, voľných kúskov a výkvetov, nezmrznutý 
a nesmie byť vodoodpudivý. Podklad musí byť maximálne rovný a škáry medzi 
stavebnými dielcami musia byť vyplnené. Pri aplikácii omietky 0620 je nutné 
na všetky druhy podkladov urobiť podkladový postrek riedkou maltou alebo 
cementovou maltou. Hladké betónové plochy upraviť kotviacim náterom 0570.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke.

Spracovanie omietky:
Omietka sa nanesie na podklad ručne a urovná sa latou. Po zavädnutí sa 
povrch malty zatočí.

cca 2,2 m2 10 mm

7,5 lcca 56 m2

K	 0 - 1,25 mm
V	 0 - 1,1 mm

Omietky
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0630 KVK Jednovrstvová omietka strojná

Použitie:
Suchá omietková zmes 0630 je určená pre strojnú aplikáciu vonkajších aj 
vnútorných omietok o hrúbke cca 10 – 15 mm. Zrnitosť suchej omietkovej 
zmesi umožňuje spracovať (zatočiť) povrch čerstvej omietky tak, že nie je nutné 
robiť následne štukovanie. Hotová jednovrstvová omietka je po zatočení tzv. 
hubou vhodným podkladom pre maľbu, fasádne nátery, šľachtené omietky, 
prípadné štuky zo sortimentu KVK.

Príprava podkladu:
Podklad musí byť nosný, bez prachu, voľných kúskov a výkvetov, nezmrznutý 
a nesmie byť vodoodpudivý. Podklad musí byť maximálne rovný a škáry medzi 
stavebnými dielcami musia byť vyplnené. Pri aplikácii omietky 0630 je nutné 
na všetky druhy podkladov urobiť podkladový postrek riedkou maltou alebo 
cementovou maltou. Hladké betónové plochy upraviť kotviacim náterom 0570.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke.

Spracovanie omietky:
Omietka sa nanáša strojovo na podklad o hrúbke cca 10 – 15 mm, urovná sa 
hliníkovou latou a po zavädnutí zatočí. V prípade použitia na pórobetónové 
tvárnice odporúčame najskôr natiahnuť prvú vrstvu cca 2 mm, druhý deň 
natiahnuť druhú vrstvu v celkovej hrúbke 5 – 10 mm.

cca 2,85 m2

cca 72 m2

10 mm

8 l

K	 0 - 0,8 mm
V	 0 - 1,1 mm

Omietky
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0640 KVK Cementová omietka strojná

Použitie:
Suchá omietková zmes 0640 je určená pre strojnú aplikáciu vonkajších aj 
vnútorných omietok a stropov tam, kde je požadovaná vyššia pevnosť omietky 
v hrúbke cca 15 mm. Omietka je vhodná ako podklad pre štukové omietky (napr. 
0310, 0340 a 0370 zo sortimentu KVK) prípadne ako konečná omietka (pivnice 
apod.). 

Príprava podkladu:
Podklad musí byť nosný, bez prachu, voľných kúskov a výkvetov, nezmrznutý 
a nesmie byť vodoodpudivý. Podklad musí byť maximálne rovný a škáry medzi 
stavebnými dielcami musia byť vyplnené. Pred nanesením omietky 0640 je 
nutné na všetky druhy podkladov urobiť podkladový postrek cementovou 
maltou. Hladké betónové plochy upraviť kotviacim náterom 0570.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke.

Spracovanie omietky:
Omietka sa nanáša strojovo na podklad v hrúbke cca 10 – 15 mm, urovná sa 
hliníkovou latou a po zavädnutí sa zatočí.

cca 41,4 m2

cca 1,45 m2 0 - 2,5 mm 15 mm

5 l

Omietky
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0650 KVK Opravárenská malta - rýchlotuhnúca

Použitie:
Suchá omietková zmes 0650 je určená na opravy omietok do hrúbky 
maximálne 5 cm. Je vhodná do interiéru i exteriéru, na opravy starých 
a popraskaných omietkových plôch, k čiastočnému alebo celoplošnému 
uloženiu sklotextilnej mriežky cez poškodené staré omietky a nové omietky 
na tepelne izolačnom podklade, k začisťovaniu okien a dverí bez nutnosti 
štukovania, k začisteniu elektroinštalácie. Určená je pre ručné spracovanie.

Príprava podkladu:
Podklad musí byť nosný, bez prachu, voľných kúskov a výkvetov, nezmrznutý 
a nesmie byť vodoodpudivý. Staré omietky je nutné pred spracovaním 
dôkladne očistiť.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa s vodou zmieša podľa pomeru uvedenom v tabuľke, tak aby 
bola homogénna. 

Spracovanie omietky:
Omietka sa nanáša na podklad ručne. Po zavädnutí sa povrch zatočí.

Omietky
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0680 KVK Vyľahčená omietka strojná

Použitie:
Suchá omietková zmes 0680 je určená pre vnútorné aj vonkajšie omietky. Je 
vhodná pre strojové omietanie termoizolačných tehloblokov a pórobetónových 
tvárnic, do interiéru i exteriéru, pre steny aj stropy.

Príprava podkladu:
Podklad musí byť nosný, bez prachu, voľných kúskov a výkvetov, nezmrznutý 
a nesmie byť vodoodpudivý. Podklad musí byť maximálne rovný a škáry medzi 
stavebnými dielcami musia byť vyplnené. Pred nanesením omietky je vhodné 
na všetky druhy podkladu, okrem tehlového muriva urobiť postrek cementovou 
maltou. Tehlové murivo je treba pred aplikáciou malty dostatočne navlhčiť. 
V prípade, že je podklad veľmi savý (tvárnica), podstatne znižuje otvorenú dobu 
nanesenia omietky a tým aj plynulosť technológie. AK je treba zvýšiť mechanickú 
pevnosť, natrieme podklady kotviacim náterom 0570 zo sortimentu KVK. Pri 
použití penetrácie sa omietka nanáša najskôr za 24 hodín.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke.

Spracovanie omietky:
Omietka sa nanáša strojovo, prípadne ručne aj vo viacerých vrstvách, podľa 
potrebnej hrúbky. Hrúbka jednej vrstvy je maximálne do 15 mm. Doba, počas 
ktorej je možné omietku nanášať je cca 20 minút. Za príliš veľkého tepla je 
tento čas kratší, preto je nutné vyskúšať zmes na kúsku omietanej plochy, ako 
sa pri týchto teplotách chová. Druhá vrstva sa nanáša po 24 hodinách. Malta 
sa urovná latou a po zavädnutí sa zatočí.

cca 80 m2

10 mm0 - 1,6 mm

0,17 - 0,25 l/kg

Omietky
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0690 KVK Termoizolačná omietka strojná

Použitie:
Suchá omietková zmes 0690 na báze cementu a vápna je vysoko kvalitná 
vyľahčená jadrová omietka určená pre strojové aj ručné omietanie interiérov aj 
exteriérov, obzvlášť termoizolačných tehloblokov a pórobetónových tvárnic.

Príprava podkladu:
Podklad musí byť nosný, bez prachu, voľných kúskov a výkvetov, nezmrznutý 
a nesmie byť vodoodpudivý. Podklad musí byť maximálne rovný a škáry medzi 
stavebnými dielmi musia byť vyplnené. Pri aplikácii omietky na málo savé 
podklady (napr. betón), je nutné urobiť najskôr celoplošný cementový postrek. 
Pri aplikácii na veľmi savé podklady je nutné ich najskôr navlhčiť. Hladké 
betónové plochy je nutné upraviť kotviacim náterom 0570 alebo Petrolmixom.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke.

Spracovanie omietky:
Omietka sa nanáša strojovo, prípadne ručne v jednej i viacerých vrstvách, 
podľa potrebnej hrúbky. Hrúbka jednej vrstvy je maximálne do 15 mm. Doba, 
počas ktorej je možné omietku nanášať je cca 20 minút. Za veľmi teplého 
počasia je tento čas kratší, preto je nutné vyskúšať zmes na kúsku omietanej 
plochy, ako sa za týchto teplôt chová. Druhá vrstva sa nanáša po 24 hodinách. 
Malta sa urovná latou a po zavädnutí sa zatočí.

cca 2,4 m2 0 - 1,25 mm 15 mm

13 l

Omietky
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0691 KVK Termoizolačná jednovrstvová omietka
 

Použitie:
Suchá omietková zmes 0691 na báze cementu a vápna je vysoko kvalitná 
tepelná izolačná omietka určená pre ručné omietanie interiérov a exteriérov, 
obzvlášť termoizolačných tehloblokov a pórobetónových tvárnic.

Príprava podkladu:
Podklad musí byť nosný, bez prachu, voľných kúskov a výkvetov, nezmrznutý 
a nesmie byť vodoodpudivý. Omietka sa nanáša na omietku 0690 bez 
navlhčenia po 24 hodinách alebo ako jednovrstvová priamo na upravený 
podklad.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke. Pre ručné 
rozmiešanie omietky je vhodné použiť vŕtačku s nádstavcom. Po rozmiešaní 
sa nechá omietka 5 – 10 minút postáť a opäť sa krátko zamieša a môže sa 
aplikovať. Pre aplikáciu omietky je vhodné náradie z nerezového materiálu. Na 
začistenie omietky potom použiť pryžové alebo polystyrénové hladítko.

Spracovanie omietky:
Omietka sa nanáša ručne v jednej alebo vo viacerých vrstvách, podľa 
potrebnej hrúbky. Hrúbka jednej vrstvy je min. 10 mm. Druhá vrstva sa nanáša 
po 24 hodinách. Doba, kedy je možné omietku nanášať je 20 minút. Za veľmi 
teplého počasia je tento čas kratší, preto je nutné vyskúšať zmes na kúsku 
omietanej plochy, ako sa pri týchto teplotách chová. 

cca 3,6 m2 10 mm0 - 1 mm

13 l

Omietky
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0700 KVK Brizolit

Použitie:
Suchá omietková zmes 0700 je určená pre ručnú aplikáciu vonkajších 
vrchných omietok zrnitej štruktúry o hrúbke cca 15 mm.

Príprava podkladu:
Podklad musí byť nosný, dostatočne zatvrdnutý, suchý, bez prachu, voľných 
kúskov a výkvetov, nezmrznutý a nesmie byť vodoodpudivý. Pred nanesením 
omietky v letných mesiacoch je vhodné podklad navlhčiť. Spodnú jadrovú 
omietku je vhodné predtým zdrsniť. Pri rekonštrukcii podklad napenetrovať.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke.

Spracovanie omietky:	
Omietka sa nanesie na vyzretú jadrovú omietku o hrúbke cca 15 mm. 
Nanesená omietka sa ľahko uhladí a mierne pokropí. Po čiastočnom zatvrdnutí 
(POZOR na preschnutie omietky) sa škriabe oceľovým hrebeňom. Povrch 
omietky sa na záver očistí mäkkou kefou. Po nariedení je možné aplikovať ako 
povrchovú vrstvu striekaním.
Pre vonkajšie omietky sú potrebné zvláštne ochranné opatrenia:
-	 dostatočná príprava podkladu omietky (penetrácia)
-	 zabránenie rýchlemu odparovaniu vody z čerstvej omietky vplyvom 

slnečného žiarenia, vetra, prípadne prievanu
-	 povrch omietky má byť bez trhlín (vlasové trhliny v obmedzenom rozsahu 

neovplyvňujú vlastnosti omietky).

cca 1,5 m2 0 - 4 mm 15 mm

7,5 l

Šľachtené omietky
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0701 KVK Brizolit s bielym cementom 

Použitie:
Suchá omietková zmes 0701 s bielym cementom je určená pre ručnú 
aplikáciu vonkajších vrchných omietok zrnitej štruktúry o hrúbke cca 15 mm, je 
vodoodpudivá a poskytuje ochranu proti dažďu.

Príprava podkladu:
Podklad musí byť nosný, dostatočne vyzretý, suchý, bez prachu, voľných kúskov 
a výkvetov, nezmrznutý a nesmie byť vodoodpudivý. Pred nanesením omietky 
v letných mesiacoch je vhodné podklad navlhčiť. Spodnú vyzretú omietku je 
vhodné zdrsniť. Pri rekonštrukcii podklad napenetrovať.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke.

Spracovanie omietky: 
Omietka sa nanesie na vyzretú jadrovú omietku v hrúbke cca 15 mm. 
Nanesená omietka sa ľahko uhladí a mierne pokropí. Po čiastočnom zatvrdnutí 
omietky (Pozor na preschnutie omietky!) sa škriabe oceľovým hrebeňom. 
Povrch omietky sa na záver očistí mäkkou kefou. Po nariedení je možné 
aplikovať ako povrchovú vrstvu striekaním.
Pre vonkajšie omietky sú potrebné mimoriadne ochranné opatrenia:
-	 dostatočná príprava podkladu omietky (penetrácia)
-	 zabrániť rýchlemu odparovaniu vody z čerstvej omietky, nadmerné slnečné 

žiarenie, vietor, prípadne prievan.
-	 povrch omietky má byť bez trhlín (vlasové trhliny v obmedzenom rozsahu 

neovplyvňujú vlastnosti omietky).

cca 1,5 m2 0 - 4 mm 15 mm

7,5 l

Šľachtené omietky
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0712-0713 KVK Ryhované omietky

Použitie:
Suché omietkové zmesi 0712 – 0713 sú šľachtené vápennocementové omietky 
a slúžia k vytváraniu vnútorných aj vonkajších štrukturovaných dekoratívnych 
omietok. Majú vynikajúcu priepustnosť pre vodné pary a vodoodpudivú úpravu.

Príprava podkladu:
Podklad musí byť dostatočne nosný a rovný (jadrová omietka), bez nečistôt, 
prachu, uvoľnených častíc, výkvetov, náterov, nezmrznutý a nesmie byť 
vodoodpudivý. Podklad sa musí zdrsniť a minimálne 24 hodín pred nanesením 
omietky napustiť kotviacim náterom 0570 alebo Penetrolmixom.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa s vodou zmieša v pomere uvedenom v tabuľke. Miešanie sa 
urobí v kontinuálnej miešačke alebo ručnou vŕtačkou s nádstavcom, nechá sa 
15 minút odstáť a opäť sa dôkladne premieša. 

Spracovanie omietky:	
Omietka sa natiahne hladítkom na podklad o hrúbke cca maximálneho zrna. 
Po krátkom zavädnutí sa štrukturuje pomocou krátkeho plastového hladítka. 
Naťahovať a štrukturovať je nutné bez prerušenia, napojovať je nutné do 
nezaschnutej omietky.
Pre vonkajšie omietky sú potrebné mimoriadne ochranné opatrenia:
-	 dostatočná príprava podkladu omietky(penetrácia)
-	 zabránenie rýchlemu odparovaniu vody z čerstvej omietky, slnečné žiarenie, 

vietor, prievan
-	 povrch omietky má byť bez trhlín (vlasové trhliny v obmedzenom rozsahu 

neovplyvňujú vlastnosti omietky)

0712 - cca 8,3 m2

0713 - cca 6,1 m2

0 - 2 mm
0 - 3 mm

2 mm
3 mm

6 l

Šľachtené omietky
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0721-0723 KVK Zatierané omietky 

Použitie:
Suché omietkové zmesi 0721 – 0723 sú šľachtené vápennocementové omietky 
a slúžia k vytváraniu vnútorných aj vonkajších štrukturovaných dekoratívnych 
omietok. Majú vynikajúcu priepustnosť pre vodné pary a vodoodpudivú úpravu.

Príprava podkladu:
Podklad musí byť dostatočne nosný a rovný (jadrová omietka), bez nečistôt, 
prachu, uvoľnených častíc, výkvetov, náterov, nezmrznutý a nesmie byť 
vodoodpudivý. Podklad sa musí zdrsniť a minimálne 24 hodín pred nanášaním 
omietky napustiť kotviacim náterom 0570 alebo Penetrolmixom.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa s vodou zmieša v pomere uvedenom v tabuľke. Miešanie sa 
urobí v kontinuálnej miešačke alebo ručnou vŕtačkou s nádstavcom, nechá sa 
15 minút odstáť a znovu sa dôkladne premieša. 

Spracovanie omietky: 
Omietka sa natiahne hladítkom na podklad o hrúbke cca maximálneho zrna. 
Po krátkom zavädnutí sa štrukturuje pomocou krátkeho plastového hladítka 
alebo molitanového valčeka. Naťahovať a štrukturovať je nutné bez prerušenia, 
napojovať je nutné do nezaschnutej omietky.
 Pre vonkajšie omietky sú potrebné mimoriadne ochranné opatrenia:
-	 dostatočná príprava podkladu omietky (penetrácia)
-	 zabránenie rýchlemu odparovaniu vody z čerstvej omietky vplyvom slnečného 

žiarenia, vetra, prípadne prievanu
-	 povrch omietky má byť bez trhlín (vlasové trhliny v obmedzenom rozsahu 

neovplyvňujú vlastnosti omietky).

0721 - cca 8,3 m2

0722 - cca 7,1 m2

0723 - cca 5,5 m2

1 - 3 mm
0 - 1 mm, 0 - 2 mm

0 - 3 mm

6 l

Šľachtené omietky
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0900 KVK Murovacia malta 2,5 MPa 

Použitie:
Suchá maltová zmes 0900 je určená pre murovanie, kde je požadovaná 
pevnosť v tlaku murovacej malty do 2,5 MPa. Je vhodná len pre ručné 
spracovanie.

Príprava podkladu:
Podklad sa musí pred nanášaním malty očistiť od prachu a nečistôt. V prípade 
teplého počasia navlhčiť, aby sa zamedzilo rýchlemu vysušeniu malty.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke.

cca 16 (25) l 0 - 2,5 mm

4,5 (6,5) lcca 0,63 m3

Murovacie malty
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0910 KVK Murovacia malta 5 MPa 

Použitie:
Suchá maltová zmes 0910 je určená pre murovanie, kde je požadovaná 
pevnosť v tlaku murovacej malty do 5 MPa. Je vhodná len pre ručné 
spracovanie. Nie je vhodná pre murovanie sklenených tvárnic a sadrových 
prvkov.

Príprava podkladu:
Podklad sa musí pred nanášaním malty očistiť od prachu a nečistôt. V prípade 
teplého počasia navlhčiť, aby sa zamedzilo rýchlemu vysušeniu malty.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá maltová zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke.

cca 15 (24) l 0 - 2,5 mm

cca 3,8 (6) lcca 0,60 m3

Murovacie malty
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0920 KVK Murovacia malta 10 MPa 

Použitie:
Suchá maltová zmes 0920 je vhodná pre murovanie z prírodného kameňa, 
tehál a tvárnic. Je vhodná pre murivo s požiadavkami na vyššiu pevnosť. Je 
možné ju tiež použiť ako postrek pod jadrovú omietku. Nie je vhodná pre 
murovanie sklenených tvárnic a sadrových prvkov. Je vhodná len pre ručné 
spracovanie.

Príprava podkladu:
Poklad sa musí pred nanesením malty očistiť od prachu a nečistôt. V prípade 
teplého počasia navlhčiť, aby sa zamedzilo rýchlemu vysušeniu malty.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá maltová zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke. 

cca 24 l 0 - 2,5 mm

cca 6 lcca 0,63 m3

2 mm

cca 0,60 m3

Murovacie malty
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0930 KVK UNI malta

Použitie:
Suchá maltová zmes 0930 univerzálna je určená pre murovanie a omietanie, kde 
je požadovaná pevnosť v tlaku murovacej malty do 2,5 MPa. Je tiež určená pre 
vnútorné a vonkajšie dvojvrstvové omietky. Je vhodná len pre ručné spracovanie.

Príprava podkladu:
Podklad musí byť nosný, bez prachu, voľných kúskov a výkvetov, nezmrznutý. 
Pri murovaní na veľmi savé materiály, hlavne pri teplom počasí je nutné podklad 
predtým navlhčiť, aby sa zamedzilo rýchlemu vysušovaniu malty. Pri omietaní je 
nutné na všetky druhy podkladov urobiť podkladový postrek. 

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá maltová zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke. 

cca 15 (24) l

0 - 2,5 mm

cca 4,0 (6,2) l

cca 1,5 (2,5) m2

cca 0,61 m3

cca 60 m2

10 mm

Murovacie malty
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0940 KVK Pokrývačská malta

Použitie:
Suchá maltová zmes 0940 je určená pre bežné pokrývačské práce okrem 
opráv komínového muriva alebo omietky. Je to špeciálna malta pre pokladanie 
hrebeňových, rebrových škridlíc pálených aj betónových. Je vhodná len pre 
ručné spracovanie.

Príprava podkladu:
Podklad musí byť suchý, bez prachu, voľných kúskov a výkvetov, nosný 
a nezmrznutý. Pri rekonštrukciách a opravách starých striech s použitím 
starých škridlíc je nutné ich najskôr dokonale očistiť od prachu, mastnoty apod. 
Pred položením je nutné škridlice namočiť.
 
Rozmiešanie zmesi:	
Suchá maltová zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke. 

cca 15 l 0 - 1,1 mm

4,7 l

Murovacie malty
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0950 KVK Lícová malta hnedá 

Použitie:
Suchá maltová zmes 0950 je určená pre murovanie a škárovanie lícových tehál 
(keramických alebo vápennopieskových). Je určená pre ručné spracovanie.

Príprava podkladu:
Pred nanesením musí byť povrch lícových tehál bez prachu a nečistôt. 
Murovanie z lícových tehál musí byť urobené na rovnakú šírku ložných 
a styčných škár. Pri murovaní nesmie dochádzať k znečisteniu lícovej plochy 
tehly maltou. Pre zníženie nasiakavosti škárovacej malty a pre zníženie 
znečistenia sa odporúča povrch fasády z neomietaného muriva napustiť 
prostriedkami s hydrofobizujúcimi účinkami. Je nutné použiť prostriedky 
chemicky neagresívne a vždy na murivo s dokonalou vyzretou maltou – min. 
jeden mesiac.
 
Rozmiešanie malty:	
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke na homogennú 
hmotu (nesmú sa tvoriť hrudky). Pre rozmiešanie malty je vhodné použiť 
vŕtačku s nádstavcom. Po rozmiešaní sa malta nechá cca 2 minúty odstáť, 
opäť sa zamieša a môže sa aplikovať. 

Spracovanie zmesi:	
škárovanie lícových tehál sa robí zároveň s murovaním. Zahladenie škár sa 
robí až po zatiahnutí malty.

UpozornenIE: Odporúča sa používať lícovú maltu s rovnakým dátumom 
výroby. Škárovanie sa nesmie robiť v prievane a na priamom slnku. Pre 
zachovanie optimálnych podmienok je potrebné v prvých dňoch škáry ľahko 
vlhčiť. Skutočná farba škáry sa ustáli po úplnom vyschnutí (2 – 3 dni).

murovanie,
škárovanie 
cca 0,8 m2

škárovanie 
cca 7 m2

0 - 1 mm

5 l

10 mm

Murovacie malty
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0951 KVK Lícová malta sivá 

Použitie:
Suchá maltová zmes 0951 je určená pre murovanie a škárovanie lícových tehál 
(keramických alebo vápennopieskových). Je určená pre ručné spracovanie.

Príprava podkladu:
Pred nanesením musí byť povrch lícových tehál bez prachu a nečistôt. 
Murovanie z lícových tehál musí byť urobené na rovnakú šírku ložných 
a styčných škár. Pri murovaní nesmie dochádzať k znečisteniu lícovej plochy 
tehly maltou. Pre zníženie nasiakavosti škárovacej malty a pre zníženie 
znečistenia sa odporúča povrch fasády z neomietaného muriva napustiť 
prostriedkami s hydrofobizujúcimi účinkami. Je nutné použiť prostriedky 
chemicky neagresívne a vždy na murivo s dokonalou vyzretou maltou – min. 
jeden mesiac.
 
Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke na homogennú 
hmotu (nesmú sa tvoriť hrudky). Pre rozmiešanie malty je vhodné použiť 
vŕtačku s nádstavcom. Po rozmiešaní sa malta nechá cca 2 minúty odstáť, 
opäť sa zamieša a môže sa aplikovať. 

Spracovanie malty:	
Škárovanie lícových tehál sa robí zároveň s murovaním. Zahladenie škár sa 
robí až po zatiahnutí malty.

UpozornEnIE: Škárovanie sa nesmie robiť v prievane a na priamom slnku. 
Pre zachovanie optimálnych podmienok je potrebné v prvých dňoch škáry 
ľahko vlhčiť. Skutočná farba škáry sa ustáli po úplnom vyschnutí (2 – 3 dni).

murovanie,
škárovanie 
cca 0,8 m2

škárovanie 
cca 7 m2

0 - 1 mm

5 l

10 mm

Murovacie malty
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0980 KVK Murovacia malta 2,5 MPa vyľahčená 

Použitie:
Suchá maltová zmes 0980 je určená pre murovanie z termoizolačných 
tehlových blokov a plynosilikátových tvárnic, pre exteriéry aj interiéry. Nie je 
vhodná pre murovanie sklenených tvárnic a sadrových blokov. Len pre ručné 
spracovanie.

Príprava podkladu:
Podklad sa musí pred nanášaním malty očistiť od prachu a nečistôt. V prípade 
teplého počasia navlhčiť, aby sa zamedzilo rýchlemu vysušeniu malty.
 
Rozmiešanie zmesi:	
Suchá maltová zmes sa zmieša s vodou podľa pomeru uvedenom v tabuľke.

0 - 2,5 mm

cca 0,72 m3 cca 0,15 - 0,2 l/kg

Murovacie malty
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0981 KVK Murovacia malta 5 MPa vyľahčená

0 - 2,5 mm

cca 0,72 m3

Použitie:
Suchá maltová zmes 0981 je určená pre murovanie z termoizolačných 
tehlových blokov a plynosilikátových tvárnic, pre exteriéry aj interiéry. Nie je 
vhodná pre murovanie sklenených tvárnic a sadrových blokov. Len pre ručné 
spracovanie.

Príprava podkladu:
Podklad sa musí pred nanášaním malty očistiť od prachu a nečistôt. V prípade 
teplého počasia navlhčiť, aby sa zamedzilo rýchlemu vysušeniu malty.
 
Rozmiešanie zmesi:	
Suchá maltová zmes sa zmieša s vodou podľa pomeru uvedenom v tabuľke.

0,15 - 0,2 l/kg

Murovacie malty
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0990 KVK Termomalta murovacia 5 MPa

Použitie:
Suchá maltová zmes 0990 je cementová murovacia malta ľahčená. Vzhľadom 
k svojim termoizolačným vlastnostiam je veľmi vhodná pre murovanie 
termoizolačných tehlových blokov a plynosilikátových tvárnic. Nie je vhodná 
pre murovanie presných pórobetónových blokov. Nevytvára tepelné mosty 
a veľmi vylepšuje tepelný odpor systému muriva.

Príprava podkladu:
Podklad sa musí pred nanesením malty očistiť od prachu a nečistôt. V prípade 
teplého počasia navlhčiť, aby sa zamedzilo rýchlemu vysušeniu malty.

Rozmiešanie zmesi:	
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke. 

cca 35 - 45 l 0 - 1 mm

18 lcca 1,2 - 1,5 m3

do vzdialenosti 110 km

Murovacie malty

49



0560 KVK Porokleber

Použitie:
Suchá maltová zmes s cementom sa používa ako murovacia malta pre 
murovanie tepelne izolačných pórobetónových tvárnic. Je určená len pre ručné 
spracovanie.

Príprava podkladu:
Podklad musí byť suchý, bez prachu, voľných kúskov, nosný a nezmrznutý. 
Nemusí sa vopred navlhčiť.

Rozmiešanie malty:	
Suchá zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke na homogén-
nu hmotu (nesmú sa vytvoriť hrudky). Pre rozmiešanie malty je vhodné použiť 
vŕtačku s nádstavcom. Po rozmiešaní sa nechá malta 5 minút odstáť, opäť sa 
premieša a môže sa aplikovať.

Spracovanie malty:	
Nanášanie malty sa robí zásadne zubatou lyžicou na hladkú stranu tvárnice 
v ložnej a styčnej škáre v plnej šírke múra. Hustota malty musí byť taká, aby sa 
postupne nanášaná malta v škáre nezlievala. Doba, po ktorú je možné tvárnice 
pokladať je cca 10 – 15 minút. Za extrémneho tepla je tento čas ešte kratší, 
preto je nutné vyskúšať najlepšie dotykom prsta, či lepiaca vrstva vytvára 
nelepiaci film. Pokiaľ na lepivej vrstve film vznikne, je potrebné túto vrstvu celú 
na ploche zoškriabať a na očistenú plochu naniesť novú lepiacu vrstvu.

cca 9 m2

2 mm 0 - 0,6 mm

6 l

Murovacie malty
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0561 KVK Porokleber biely

Použitie:
Suchá maltová zmes s bielym cementom sa používa ako murovacia malta pre 
murovanie tepelne izolačných pórobetónových tvárnic. Je určená len pre ručné 
spracovanie.

Príprava podkladu:
Podklad musí byť nosný, suchý, bez prachu, voľných kúskov a nezmrznutý. 
Nemusí sa vopred navlhčiť.

Rozmiešanie malty:	
Suchá maltová zmes sa zmieša s vodou v pomere uvedenom v tabuľke na 
homogennú hmotu (nesmú sa vytvoriť hrudky). Pre rozmiešanie malty je 
vhodné použiť vŕtačku s nádstavcom. Po rozmiešaní sa malta nechá 5 minút 
odstáť, znova sa premieša a môže sa aplikovať.

Spracovanie malty:	
Nanášanie sa robí zásadne zubatou lyžicou na hladkú stranu tvárnice v ložnej 
aj v styčnej škáre v plnej šírke múra. Hustota malty musí byť taká, aby sa 
postupne nanesená malta nezlievala. Doba, počas ktorej je možné tvárnice 
pokladať je cca 10 – 15 minút. Za extrémneho tepla je tento čas kratší, preto 
je nutné vyskúšať najlepšie dotykom prsta, či lepiaca vrstva vytvára nelepivý 
film. Pokiaľ na lepivej vrstve film vznikne, je treba túto vrstvu celú v ploche 
zoškriabať a na očistenú plochu naniesť novú lepiacu vrstvu.

cca 9 m2

2 mm 0 - 0,6 mm

6 l

Murovacie malty
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Krkonošské vápenky Kunčice, a. s. 
Kunčice nad Labem, Česká republika 
tel.: +420 499 455 212, fax: +420 499 455 112 
e-mail: obchod@kvk.cz

KVK Slovakia s.r.o.
Nitra, Slovenská republika 
tel.: +421 377 418 410
fax: +421 376 510 454 
e-mail: kvk@kvkslovakia.sk

www.kvk.cz


